Instrukcja Techniczna
Numer produktu 7120

o

N
remmers

Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur
3in1

Szybkoschngca wodna lazura klasy premium do ochrony drewna w
zastosowaniach profesjonalnych

Kolor Formy dostawy
llo$¢ na palecie 672 200 96 30 22
Jedn. opak. 0,751 2,51 51 101 201
Rodzaj pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik
opakowania blaszany blaszany blaszany blaszany blaszany
Kod opakowania 01 03 05 10 20
Nr art.:
bezbarwny 7120 [ | | | | n
dab jasny (RC-365) 7121 u | |
sosna (RC-270) 7122 u [ ] ]
pinia/modrzew (RC-260) 7123 u u u
teak (RC-545) 7124 n ] u
orzech (RC-660) 7125 u u u
palisander (RC-720) 7126 u | [ ]
srebrnoszary (RC-970) 7127 u | [ ]
biaty (RC-990) 7128 ] n
kolory niestandardowe 7129 | ] | ] n

Zuzycie Profilaktyczna skuteczno$é wobec sinizny przy zuzyciu 197-216 ml/m?, naktada¢ co najmniej 2 razy
197-216 ml
11l
-

Obszary stosowania B Do drewna stosowanego na zewnatrz

B Drewno bez kontaktu z gruntem w myslI PN EN 335-1, klasy uzytkowe 2 i 3
: N/\/\/ B Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementéw budowlanych, jak np. ptoty, konstrukcje szachulcowe,
« OOO . wiaty sam.ochodowe, des’kowanla . - . . o
j Do drewnianych elementéw budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak
okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe

B Do drewnianych elementéw budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podktad): np. do okien i drzwi.
B Jako powtoka gruntujgca, miedzywarstwa i powtoka koricowa
B Nie nadaje sie do pokrywania podtdg (taraséw, drewnianych podestéw itp.)

Wiasciwosci B Lazura cienkowarstwowa
B 3 w 1: impregnat, powtoka gruntujgca i lazura

/\H£ B Chroni drewno przed wilgocig i zabezpiecza przed sinizng

e B Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstrukcyjna ochrona drewna i ochrona przeciwwilgociowa

zapewniana przez produkt) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny.

B Podwyzszona zawartosc fazy statej zabezpiecza przed zerowaniem os
B Zawiera ochrone powtoki przed plesniami i glonami
B Produkt na bazie wody: nie wydziela ucigzliwego zapachu, do mycia narzedzi wystarczy woda
B Szybkie schnigcie umozliwia natozenie 2 warstw w ciggu jednego dnia
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Instrukcja Techniczna
Numer produktu 7120

Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 A

Ewentualne poprawki nie wymagajg uprzedniego szlifowania powtoki

Zapewnia dtugotrwatg ochrone, zwietrzanie przebiega réwnomiernie, bez tuszczenia sie powtoki
Whika gteboko w podtoze

Pozwala drewnu oddychaé

Poszczegdlne kolory produktu mozna wzajemnie tgczy¢ (mieszac)

Dane techniczne produktu

Spoiwo ukfad akrylowo-alkidowy
Gestosé (20 °C) okoto 1,03 g/cm?

Lepkos¢ (czas wyptywu) w s (20° 21s
C, DIN 4)

Zapach tagodny, po wyschnigciu brak zapachu
Stopien potysku mat

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca specyfikacje wyrobu.

Informacje dodatkowe

v v

Wzornik koloréw
Arkusz danych dotyczacych zréwnowazonego rozwoju

Produkty do opcjonalnego
stosowania w systemie

v VvVVVY

Aqua IG-15-Impréagniergrund IT * (7145)

Induline SW-910 (3777)

Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
Aqua OML-48/tm-0I-Mittelschicht-Lasur [ec°1 (7710)
Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)

Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack (7151)

* Srodki ochrony drewna wymagajg zachowania zasad bezpieczenstwa.
Przed ich uzyciem nalezy zawsze przeczytac etykiete produktu i informacje na jego temat!

Przygotowanie pracy

Wymagania wobec podioza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche.

Drewniane elementy budowlane zachowujgce wymiar: dopuszczalna wilgotno$¢ drewna musi sie miesci¢ w
przedziale 11 - 15%

Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo:
maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ drewna wynosi 18%.

Przygotowania

Stare powtoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjace), kore, tyko i brud nalezy catkowicie
usunaé

Luzne i spekane seki jak réwniez otwarte gniazda zywicy nalezy usungc¢ i oczysci¢ za pomocag odpowiednich
$rodkéw, np. Verdiinnung V 101, Srodek do mycia pedzli, rozciefczalnik (art. 1345).

Gtadkie, oheblowane powierzchnie drewna nalezy w miare mozliwosci oszlifowac i oczysci¢ z pytu przed
natozeniem powtoki, aby zapewni¢ lepsze przyjmowanie koloru przez podtoze.

Nalezy przestrzegac polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz.

Sposoéb stosowania

[ W

Produkt wytgcznie dla profesjonalnych uzytkownikéw!

Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +15°C do maks. +25°C.
Wilgotnos$é wzgledna powietrza (w.w.p.): 50 % - 65 %.

Materiat starannie rozmieszac.

Wykwalifikowane przedsiebiorstwa specjalistyczne: malowanie pedzlem, aplikacja natryskowa tylko w
zamknietych urzadzeniach

Naktada¢ w kierunku zgodnym z uktadem wtdkien drewna.

Po wyschnigciu natozy¢ 2 warstwe.

Sasiadujgce ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac tylko materiatem o tym samym numerze partii (materiat z
réznych partii nalezy uprzednio wymieszac), w przeciwnym razie moga wystgpi¢ niewielkie réznice w kolorze,
potysku i fakturze.

Naruszone opakowanie nalezy starannie zamykac, a zawartos¢ zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie.

Wskazowki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni prébnych nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢, przyczepnos¢ do podtoza i kolor.
Przed natozeniem powtoki na technicznie modyfikowane drewno i materiaty drewnopochodne nalezy
przeprowadzi¢ powlekanie prébne i test przydatnosci do danego obszaru zastosowania.

Nie stosowac w temp. ponizej +5°C.

Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotnosci powietrza wtasciwosci te sg osiggane z
opdznieniem.

W przypadku debiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcienczalnymi lazurami dyspersyjnymi moga
powodowacd powstawanie ciemnych przebarwien.

Zaleca sie wykonanie prob réwniez na innych gatunkach drewna.
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Warianty bezbarwny, biaty i hemlok mozna stosowac wytgcznie na elementach nienarazonych na bezposredni
wptyw czynnikéw atmosferycznych, jak np. podbitki dachowe itp. lub jako powtoke gruntujaca.

Ze wzgledu na rézne wiasciwosci kryjace biatych i pastelowych odcieni lazur, wyglad moze sie rézni¢ w
zaleznosci od podtoza. Nalezy wczesniej sprawdzic, czy sktadniki drewna moga powodowac przebarwienia na
powierzchni lazury.

Ze wzgledu na niskg ochrone tych koloréw przed promieniowaniem UV, nalezy liczy¢ sie z krotszymi okresami
miedzy kolejnymi konserwacjami.

W celu uwzglednienia i wyjasnienia tych kwestii nalezy wczesniej wykonac powierzchnie prébng, aby zapewni¢
oczekiwane wtasciwosci powierzchni.

W przypadku gatunkéw drewna o duzej zawartosci rozpuszczalnych w wodzie garbnikdw, jak np. dab,
czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady moga spowodowac ich wymywanie. Moze to skutkowac
powstaniem przebarwien na jasnym murze lub tynku.

Powierzchnie cie¢ czotowych drewna nalezy zamkng¢ powtokami w odpowiednim kolorze (natozy¢ co najmniej
2 warstwy)

Dolne powierzchnie cie¢ czotowych drewna nalezy podcig¢, aby uzyskaé¢ okapnik.

Kazda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i potysku.

Schnigcie

Pytosuchos$¢ powtoka uzyskuje po ok. 1 godzinie

Dalsza obréobka mozliwa jest: po ok. 2 - 3 godzinach

Wartosci sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, staba wentylacja i wysoka wilgotnos¢ powietrza powodujg wydtuzenie procesu schnigcia.
Aby unikna¢ blokowania pokrytych powtoka elementdéw, podczas pakowania jako przektadke nalezy
zastosowac spieniang folie ochronng ("pianke").

Rozcienczanie
Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do uzycia
W razie potrzeby rozcienczac¢ wodg, dodajac nie wiecej niz 5%

Wskazowki

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartosci zywicy, przyczepnosc i
odpornos$¢ powtoki na warunki atmosferyczne moze zosta¢ zmniejszona, szczegdlnie w przypadku poziomych
stojow, sekow i bogatego w zywice drewna poznego. w takim przypadku nalezy sie spodziewaé krétszych
odstepow czasowych miedzy konserwacjami i renowacjami. Mozna temu zaradzi¢ jedynie poprzez wstepne
zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajéw drewna (w wersji po przetarciu), nalezy
spodziewac sie znacznie dtuzszych okreséw miedzy konserwacjami i renowacjami.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (w Niemczech m.in. DIN 68800-1i -3) dziatania zwigzane z
zabezpieczeniem drewna, nawet w przypadku nienosnych elementéw drewnianych, muszg by¢ starannie i
odpowiednio wczesnie zaplanowane w porozumieniu ze wszystkimi stronami zaangazowanymi w budowe
(architekt, klient, wykonawca budowlany), z uwzglednieniem wymagan prawnych i warunkéw panujgcych na
budowie. Stosowanie biobdjczych ("chemicznych") srodkéw do konserwacji drewna nalezy zatem zawsze
odpowiednio zaznaczy¢ przed sprzedaza lub wczesniej uzgodnic¢ na pismie z klientem. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze prowadzi¢ do specyficznych dla danego kraju i zamoéwienia konfliktéw z wymaganiami
prawnymi, specyfikacjami normatywnymi lub systemami certyfikacji. W przypadku uzgadniania $rodkéw
ochrony drewna poprzez zastosowanie biobdjczych ("chemicznych") srodkéw ochrony drewna na elementach
drewnianych, ktére majag by¢ wykonane, serwis techniczny firmy Remmers chetnie przedstawi po konsultacji
odpowiedni projekt.

Przestrzegac przepiséw dotyczacych konstrukcyjnej ochrony drewna.
Nie stosowac na powierzchniach poziomych bez spadkéw drenazowych i bez promienia krawedzi, unikac¢
zastoin wilgoci.

Narzedzia / czyszczenie

2

>11

iy

pedzel do akryli / szczotka z wiosiem z tworzywa, maszyna do malowania desek

Narzedzia natychmiast po uzyciu umy¢ woda lub $rodkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Brudng ciecz usuna¢ zgodnie z przepisami.

)

R

Przechowywanie / trwatosé

W starannie zamknietym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu niedostepnym dla dzieci, zabezpieczonym
przed bezposrednim nastonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W
pomieszczeniach tych nie wolno pali¢ tytoniu.

Bezpieczenstwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, skladowania i postugiwania sie tym
produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Pierwsza pomoc

Po wdychaniu:
Porazonego wyprowadzi¢ na $wieze powietrze, utozy¢ i uspokoic.
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W razie dolegliwosci odwiez¢ do lekarza.

Po kontakcie ze skora:

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i doktadnie sptukac.

Przy przedtuzajgcym sie podraznieniu skory skonsultowac sie z lekarzem.

Po zanieczyszczeniu oczu:

Przez kilka minut sptukiwaé oko przy otwartej powiece pod biezgcg woda. Przy przedtuzajacych sie
dolegliwosciach skonsultowac sie z lekarzem.

Po potknieciu:

Natychmiast przeptukac usta wodg i popic¢ duzg iloscig wody.

Nie powodowaé wymiotdw, natychmiast sprowadzic lekarza.

Wskazdéwka dotyczaca utylizaciji

Wieksze resztki produktu nalezy usungc¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catkowicie opréznione opakowania przekazac do recyklingu. Nie usuwac ze strumieniem odpadow
komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

Kod odpadu 03 02 05* inne $rodki do konserwacji drewna zawierajgce substancje niebezpieczne

Rozporzgdzenie o produktach
biobdjczych

Substancje czynne:
100 g $rodka zawiera 0,63 g butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu.

Nr dopuszczenia:
PL/2019/0364/MR/BPF

Informacje o ochronie przed sr. biobdjcz.:

BP 1082 - Zwalczajgca ochrona drewna - zabiegi podstawowe

BP 2082 - Srodki do zwalczajgcej ochrony drewna, aplikowane natryskowo

BP 1081 - Profilaktyczna ochrona drewna — Podstawowe zabiegi

BP 2081 - Srodki ochrony drewna: malowanie pedzlem, malowanie watkiem, szpachlowanie i wcieranie
BP 2084 - Srodki ochrony drewna nalezy stosowaé w zamknietych urzadzeniach

BP 2083 - Zastosowanie $rodkéw ochrony drewna w otwartych urzadzerniach

Srodki ochrony drewna zawieraja biobdjcze substancje czynne stuzace ochronie drewna przed szkodnikami.
Aby unikng¢ zagrozenia dla srodowiska i cztowieka, nalezy je stosowac wytacznie zgodnie z instrukcjg uzycia i
tylko w dozwolonych zakresach. Unika¢ wszelkiego zbednego kontaktu z produktem. Uzycie niezgodne z
przeznaczeniem moze spowodowac zagrozenie zdrowia i Srodowiska naturalnego.

Otwierac i stosowac zachowujgc ostroznosc.

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.

Podczas stosowania w warsztacie (stosowanie rzemiesinicze) nalezy zapewnic¢ dobrg wentylacje.

Podczas malowania okien i drzwi zewnetrznych zapewnié¢ dobra wentylacje zewnetrzng i wewnetrzna.
Otworzy¢ wszystkie dostepne okna i drzwi (wietrzenie poprzeczne, wymiana powietrza co najmniej 5 x na
godzing); pobyt w miejscu pracy nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu nalezy starannie umy¢ rece.

Nie stosowac na drewnie, ktére zgodnie z przeznaczeniem bedzie miato bezposredni kontakt z zywnoscig lub
karma dla zwierzat.

Nie wprowadzac¢ produktu ani jego resztek do wody, gruntu lub kanalizacji.

Zabrania sie stosowania produktu na przyktad poprzez malowanie reczne w bezposredniej bliskosci wod
powierzchniowych (cieki wodne, jeziora itp.), poniewaz moze doj$¢ do naruszenia rownowagi ekosystemow
wodnych.

Aplikacji dokonywac wytacznie na nieprzepuszczalnym podtozu, wzglednie zastosowac odpowiednie
przykrycie (folie, plandeki). Zaimpregnowane drewno do chwili catkowitego wyschniecia nalezy sktadowac na
nieprzepuszczalnym, twardym podtozu, aby zapobiec przedostawaniu sie do gruntu lub méc odzyskaé
sptywajgcy nadmiar produktu wzglednie zgodnie z przepisami przekazaé jego pozostatosci do utylizaciji.

Zawartos¢ LZO wg dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)

voC

Kat. Ale
2010: 130g/1
max.: 130g/l

Graniczna zawartos¢ LZO wyznaczona dla tego produktu (kat. A/e) przez UE wynosi 130 g/l (2010).
Ten produkt zawiera < 130 g LZO/I.

Prosimy wzigé pod uwage, ze powyzsze dane / informacje zostaty
okreslone podczas zastosowarn praktycznych lub w laboratorium i
dlatego z zasady nie majg wigzgcego charakteru.

W zwigzku z powyzszym informacje majg jedynie charakter
ogolnoinformacyjnych wskazéwek i opisujg nasze produkty oraz
informuja o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Nalezy przy tym
uwzgledni¢, ze z uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkéw pracy, stosowanych materiatéw i sytuacji na
placu budowy z natury rzeczy nie da sie uwzglednic¢ kazdego
odosobnionego przypadku. W zwigzku z powyzszym w watpliwych
przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

O ile nie potwierdzimy wyraznie na pi$mie przydatnosci lub
wiasciwosci produktow do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowan sa maja
charakter niewigzacy, w pozostatej zas czesci obowigzujg nasze
0Ogdlne Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej
poprzednia wersja traci wazno$¢
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